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Hidsaruk

Kivalo csuszéanyag magas
igénybevételhez

Bevezetés

A saruk dllanddan ki vannak téve a napi
hémérsékleti valtozadsok, egyre novekvs
forgalom és egyéb terhelések okozta moz-
gasoknak. Emellett maguk az épitmények
is egyre nagyobbd és bonyolultabbd val-
nak. Ezek a kértilmények egy olyan csuszo
anyagot igényelnek, amely rendelkezik a
megfelelGen nagy szilardsaggal és minima-
lis kopassal.

A PTFE! évtizedek ota az dltalanos csu-
sz6 anyag standardja volt. Bar jol teljesit
csuszdsi surlédasi egyitthatok szempont-
jabdl, van 3 hatranya a PTFE-nek:

e Nagyfoku kopasa kompromittalja a
teljes termék tartdssagat.

e Atiszta PTFE egyértelmien rosszabb,
mint az UHMWPE? szilardsag szem-
pontjabal.

e A PTFE egy Ugynevezett PFAS?, amely
nem bomlik le, hanem gyakorlatilag
o6rokké megmarad. Valéjaban az Eu-
répai Unié mar készil az ilyen " 6r6-
kos vegyi anyagok " betiltasara.

a mageba megoldasa

E hatranyok ellensulyozasara a mageba évek
6ta UHMWPE-t hasznal, és most a ROBO®
SLIDE 75 legujabb generacidjaval még egy
|épéssel tovabb Iép a szilardsag és a tartos-
sag tekintetében.

A kis ken&anyag zsakok jol bevalt rendszere
(a cimlapon lathaté ugynevezett godrocs-
kék) allando szilikonzsir-utanpdtlast biztosit,
ezaltal nagy tartossagot és alacsony csuszasi
surlédast tesz lehet6vé.

Tesztelés

A Karlsruhei Technoldgiai Intézet (KIT) flg-
getlen anyagvizsgdlo intézete (MPA) atfogd
vizsgalatokat végzett az EAD-050004-00-
0301 eurdpai értékeld dokumentummal
O0sszhangban. A vizsgalt csuszasi surlddasi
egyutthatok az EN 1337-2 szabvany sze-
rint a PTFE-re meghatdrozott maximalis
3%-o0s érték alatt vannak. Tovabba az lize-
mi hémérséklet-tartomdany a PTFE eseté-

ben -35/+48 °C-rél -50/+80 °C-ra béviilt a
ROBO®SLIDE 75 esetében.

A ROBO®SLIDE 75 mintait sikeresen tesz-
telték rekordnak szamitd, 6sszesen 75 km
hosszu csuszo Ut teljesitményére, folyama-
tos, 60 MPa nyomas alatt. Ez a csuszéut
7,5-sz0r6s tartéssdgot mutat az EN 1337-2
vagy kilonboz6 ETA-k altal elGirt PTFE-hoz
képest.

A ROBOP®SLIDE 75 legfontosabb jellemzgi

és el6nyei

e Legujabb generaciés UHMWPE

® Piacvezetd tartdssag / kopasallosag
tesztelve 75 km vagy 75 év alatt

e A PTFE-hez képest megduplazott nyo-
mdszilardsag a kompakt sarukhoz

e Rozsdamentes acél, kemény krémozott
és specialis otvozetbdl késziilt csatla-
kozofeliiletekkel valé hasznalatra le-
tesztelt

e PFAS-mentes

A ROBO®SLIDE 75 és a PTFE
osszehasonlitasa

ROBOP®SLIDE 75 PTFE
az alabbiak az alabbiak
szerint szerint
ETA 23/0831 EN 1337-2
Jellemzé
szilardsag 180 at 35 °C 90 at 30 °C
[MPa]
Varhato
élettartam 75° 10— 25°
[év]
Min/Max -50°C / +80 °C -35°C/
hémérséklet +48 °C
Cstszasi 23-28% | 2.0-3.0%
surlédas
PFAS-mentes Igen Nem

9Az EAD 050004-00-0301 norma szerinti 75 kilomé-
teres Gsszegzett csuszout tesztelésére vonatkozik.
bEN 1990 szerinti el8irdsoknak megfelel6en 10 kilo-
méteres Gsszegzett cstiszout tesztelése tértént az EN
1337-2 szerinti el6irdsok szerint

¢ Féfeliilet, 50%-os kihaszndltsdgndl

Kiilonb6z6 csuszéanyagok tartéssaganak
osszehasonlitasa

Tesztelt
Anyag Standard halrpoz’o‘tt
csuszasi
utvonal [km]
Uj UHMWPE
ROBO®SLIDE 75 ETA 23/0831 75
Els6 generacids | kilonbozé 50
UHMWPE ETAs
MGdOSItot, N38Y b
szilardsagu ETAs 10
PTFE
PTFE EN 1337-2 10
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mageba sajat gyartélizeme a szerkezeti sarukhoz

Ugyféltamogatas
TermékszakértSink szivesen adnak tana-

csot az On projektjéhez legmegfelel6bb
sarutipus kivalasztasaban.

! Polytetrafluoretilén (PTFE)
2 Ultra-nagy molekulatomegti polietilén (UHWPE)
3 Per- és polifluoroalkil anyagok (PFAS)

mageba infrastrukturalis termékek
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